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Реставрація 
решітки для каміну



1 Етап. Фотофіксація предмета до 

реставрації

Фото 1.                                            Фото 2.  



Предмет покритий
брудом і корозією



2 Етап. Початок реставраційних робіт

.



Фото в процесі реставрації



3 Етап. Предмет очищено повністю від корозії



Предмет законсервований і покритий 

олією для металу. Кінцевий варіант

Вигляд спереду

4 Етап. Консервація і завершення робіт



Зворотна сторона з 

клеймом



Картосхема і реконструкція втраченої частини за допомогою Photoshop



Реставрація 
кінської збруї



1 Етап. Фотофіксація до реставрації

Фото 1. Фото 2.



• 2 Етап. Початок
реставрації предмету.



• 3 Етап. Закінчення реставрації. Полірування 
металу для надання блиску.



Кінцевий

варіант

Фото 1.

Фото 2.



•Реставрація
стремена і пряжки
кінської збуруї



1 Етап. Фотофіксація пряжки до реставрації



Фотофіксація стремена



2 Етап. Початок очищення предметів





Фото в процесі очищення



• 3 Етап. 
Закінчення очищення
предметів



Кінцевий варіант



Кінцевий варіант



Реставрація шаблі XVIIIст. - XIXст.



1 Етап. Фотофіксація до реставрації



• 2 Етап.

Початок
реставрації

Предмет очищували 

хімічним способом з 

використанням лимонної 

кислоти і інгібітора

корозії (танін). 

Механічним способом 

знімалася корозія, 

періодично нагріваючи 

предмет.



• В процесі 
реставрації після зняття 
корозії з’явився 

напис 65R, (65 регімент)
а також саме клеймо 
стало більш виразнішим.



Фото в процесі реставрації



Закінчення реставрації. 
Консервація.





Шабля покрита 
олією для зброї і 
зібрана для 
експозиційного 
вигляду.



Реставрація турецького ятагана



Ятаган до реставрації



Інкрустація сріблом

"Мисливець і господар світу 1294р."

Клеймо 
автора



Ятаган після реставрації



Лезо і руків’я після рестарації


